
 های ارتباط با ما راه

 .میهستعزیزان شما  یاهاستم یپاسخگو مانهی. ما صمدیریتان با ما تماس بگپروژه ازیآلات مورد نآهن دیجهت خر
 

 :فروش و انبارآدرس دفتر 

اصفهان، شاهین شهر، خیابان سعدی شمالی                   

 :آدرس کارخانه•

 1/14نبش کارآفرینان  ، خیابان کارآفرینان،۱۶شهرک صنعتی بزرگ، بازارچه، خیابان اندیشمندان              

  :ایمیل شرکت•

info@shahinfelezsepahan.com             

 وبسایت:•
www.shahinfelezsepahan.com 

 

 شماره تماس:•

   14الی  03145273010

 تشخیص میلگرد اصل از تقلبی
ها، خرید متریال اولیه باکیفیت و اصل ترین دغدغهیکی از مهمفعالیت اشخاص در هر صنف و صنعتی که باشد، 

کیفیت و ارزان در بازارهای مختلفی همچون آهن آلات، افراد بسیاری سعی در فروش اجناس و مقاطع بی .است

شوند میهای پایین، بعضی از کارفرماها تحریک به خرید این محصولات آید که به علت قیمتگاه پیش میدارند. 

ی برای تشخیص مقاطع فولادی اصل های بسیارامنیت سازه خواهد شد. روش افتادنخطر  سبب بهکه همین امر، 

 مانند میلگرد از نوع تقلبی آن وجود دارد که در ادامه این مطلب قصد داریم به بررسی آن بپردازیم.

  

 لـروفیـپه و  ـولـنا در صنعت لـدی آشـرنـب |پاهان ـز سـاهین فلـانی شـازرگـدی بـه تولیـوعـمجم

https://shahinfelezsepahan.com/
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 نحوه تشخیص میلگرد اصل از تقلبی 

از مقاطع   بازار موجود  میلگرد یکی  در  تقلبی آن  انواع اصل و  و  پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی است 

 ایم:هایی برای تشخیص میلگرد اصل از تقلبی ارائه کرده باشد. در ادامه مطلب روش می 

 وزن میلگرد  •

مطابق با جدول    ، اولین نکته در رابطه با تشخیص میلگرد تقلبی، وزن آن است. چراکه سازندگان میلگرد اصل

ها، قوانین و  ترین پروفیل و شناخت از پرمصرف جدول اشتال راهنمایی برای اطلاع    کنند.وزن اشتال عمل می 

  نسبت به نوع تقلبی اصل  یابیم که وزن میلگرد  باشد که با مراجعه به آن در می مقررات ساخت و ساز و غیره می 

 میلگردقیمت  دریافت  تر است.طرز قابل توجهی بیش ، به آن

 رنگ میلگرد  •

استانداردهای لازم به تولید رسید، رنگی تیره و مایل به مشکی دارا  چه میلگرد اصل باشد و مطابق با  چنان

باشد. لازم است به هنگام خرید میلگرد، در صورت مشاهده زنگار، عمق نفوذ آن به درون میلگرد بررسی  می 

 گردد. 

 

 علائم اختصاری درج شده بر میلگرد  •

نحصر به خود را بر روی این مقطع درج  هر کارخانه تولید کننده، پس از تولید میلگرد علامت اختصاری م

درج علائم اختصاری در میلگرد اصل به صورت حکاکی )برخلاف میلگرد تقلبی به شکل دستی و  کند.  می 

 باشد. سمباده( می 

https://shahinfelezsepahan.com/rebar/
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شود که  و غیره بر روی پلاک بندیل بر میلگرد درج می   وزن بندیل مشخصاتی مانند شماره شناسایی محصول،  

 ست:علائم آن به شرح زیر ا

• SA -   تولید به روش آلیاژی، دارای آج به صورت مرکب 500میلگرد ، 

• CT -  سازیآجدار جناغی، تولید به روش ترمکس یا خنک   400میلگرد 

• CU -   مشخصات همانندCT تولید به شیوه آلیاژی ، 

• T -   شبیه به حرف ، 360میلگرد آجدارT آج به صورت مارپیچ ، 

• JU -   آلیاژی ، روش تولید 340میلگرد آجدار 

 است.   م ی در حالت تسل   لگرد ی م   ی کشش   زان ی م   انگر ی نکته: اعداد درج شده ب   * 

 گواهی کنترل کیفیت از کارخانه  •

های اجرا شده بر میلگرد، ثبت  که در این گواهی آزمون   باشد میلگرد اصل دارای گواهی کنترل کیفیت می 

همچون   مواردی  شامل  گواهی  مشخصات  شد.  ش خواهد  مکان  ییایمیخواص  شماره    ،ی کیو  محصول،  نام 

های بکار گرفته شده شامل  است. آزمون  د یکار رفته در تولو شمش به  ل یطول محصول، شماره بند  نامه، یگواه

 باشد: موارد زیر می 

گیری نیرو و فشار اعمال  قرارگیری میلگرد در فک دستگاه کشش، اندازه   - ی استحکام کشش   ش ی آزما  •

 شده

 5/22، قرارگیری در دمای جوش، خم مجدد تا  درجه  45خم کردن میلگرد تا    - ی تاشدگ   ش ی آزما  •

 برای تست سلامت میلگرد درجه 

 آزمایش قبل 2تایید توسط واحد کنترل کیفیت در صورت تایید در   - ی ر ی پذ جوش   ش ی آزما  •

بررسی خواص فیزیکی و شیمایی میلگرد )خواص فیزیکی    - محصول   ق ی طول و وزن دق   اد ی ازد   ش ی آزما  •

رصد خلوص  دشامل استحکام تسلیم، استحکام کشش نهایی و ازدیاد طول( و )خواص شیمایی شامل   

 همچون کربن، منگنز و غیره(  کار رفته به  یی ایمیمواد ش 
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 استاندارد میلگرد ساده و آجدار 
گردند. در  متر تولید می   12چه مطابق با استانداردها ساخته شوند، در اندازه  هر دو میلگرد ساده و آجدار چنان

 تر از این مقدار خواهد بود. غیر این صورت طول میلگرد پایین

 

 ی بند   جمع 

های  گیری از روش به کمک بهره  .نحوه تشخیص میلگرد اصل از تقلبی پرداخته شد   یمطلب به بررس   ن یا  در

توان میلگرد  وزن، علام اختصاری درج شده بر آن و گواهی کنترل کیفیت می مختلفی همچون رنگ میلگرد،  

  نیباشد و ای م   میلگرد  کنندگانتوزیع فلز سپاهان از جمله    نیشاه  کارخانه   تقلبی را از نوع اصل آن تمیز داد. 

با    متیقلام  مشاوره و استع  افت یدر  ی . براداردی عرضه مبه مشتریان عزیز    متیو ق  ت یفیک  ن یمقطع را با بهتر

 ارتباط باشید.در  03145273010با شماره تماس مجموعه   نیکارشناسان فروش ا

 


