
 های ارتباط با ما راه

 .میهستعزیزان شما  یاهاستم یپاسخگو مانهی. ما صمدیریتان با ما تماس بگپروژه ازیآلات مورد نآهن دیجهت خر
 

 :فروش و انبارآدرس دفتر 

اصفهان، شاهین شهر، خیابان سعدی شمالی                   

 :آدرس کارخانه•

 1/14نبش کارآفرینان  ، خیابان کارآفرینان،۱۶شهرک صنعتی بزرگ، بازارچه، خیابان اندیشمندان              

  :ایمیل شرکت•

info@shahinfelezsepahan.com             

 وبسایت:•
www.shahinfelezsepahan.com 

 

 شماره تماس:•

   14الی  03145273010

 تفاوت ورق سیاه و روغنی
گیرند، ورق سیاه و ورق روغنی است. استفاده قرار میهای فولادی که در صنایع مختلف مورد دو نمونه از انواع ورق

دیگر قابل تفکیک هستند. در ادامه مطلب قصد داریم این دو ورق به علت تفاوت در شکل ظاهر، به آسانی از یک

 های این دو ورق کاربردی بپردازیم.به بررسی سایر تفاوت

  

 لـروفیـپه و  ـولـنا در صنعت لـدی آشـرنـب |پاهان ـز سـاهین فلـانی شـازرگـدی بـه تولیـوعـمجم

https://shahinfelezsepahan.com/
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 چیست؟   ورق سیاه 

  . باشد می و تولید آن به کمک نورد گرم  ( از انواع ورق فولادی است  Black Rollingورق سیاه ) به انگلیسی 

زدگی و اکسیداسیون بر سطح خود  آثاری از زنگ این ورق مقاومت بالایی دارد و به علت تولید در دمای بالا،  

قیمت  دریافت    گردد.نقل و غیره استفاده میحمل و  از ورق سیاه در صنایع عمرانی،    دارد و سطح آن مات است.

 ورق سیاه 
 

 ورق روغنی چیست؟ 
رسد. که طی فرآیند نورد سرد به تولید می از انواع ورق فولادی بوده    ( Oiled Sheet  ی سی) به انگ   ی ورق روغن

و کاهش    شود که منجر به کاهش اصطکاک کاری می طی پروسه تولید، سطح این ورق به کمک روانساز روغن 

 قیمت ورق روغنی استعلام  . گرددساییدگی غلتک می 

نیمه کشش، فوق کشش  نوع معمولی،  4این ورق در تر دارد. به همین خاطر نسبت به ورق سیاه ظاهری براق 

ها، ساخت  از ورق روغنی در ساخت انواع مقاطع فولادی همچون پروفیل   گردد. و فوق فوق کشش تولید می 

شویی و در صنعت ساخت لوازم نقلیه در ساخت فیلتر خودرو  لوازم خانگی همچون یخچال، گاز، ماشین لباس 

 شود.و گلگیر استفاده می 

 

 

https://shahinfelezsepahan.com/hot-rolled/mobarakeh-black-roll/
https://shahinfelezsepahan.com/hot-rolled/mobarakeh-black-roll/
https://shahinfelezsepahan.com/hot-rolled/mobarakeh-oiled-roll/
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 تفاوت ورق سیاه و روغنی چیست؟

 باشد: تفاوت دارند، به شرح زیر می  مواردی که این دو ورق فولادی در آن با یک دیگر

 تولید ورق سیاه به کمک نورد گرم، تولید ورق سیاه به کمک نورد سرد   - نحوه تولید  •

تر در نورد  برابری ورق روغنی نسبت به سیاه به علت استفاده تجهیزات گران 2تفاوت   - قیمت گذاری  •

 روغنی سرد، اعمال عملیات متعدد بر ورق سیاه برای تولید ورق  

با    - آنالیز شیمایی و خواص مکانیکی  • کربن بالاتر در ورق گرم و افزایش استحکام، تولید ورق سیاه 

  د یسه گر، تولید ورق روغنی در  ST 52-3و    ST 37-2  ،ST 44-2  یدهای گر  DIN 17100استاندارد  

ST 12 ،ST 13  وST 14  بر اساس استانداردDIN 1623 

 بر، سطح ورق روغنی نسبتا براق و پرداخت شده سطح ورق سیاه مات و ز  - شکل ظاهر  •

های فیزیکی و شیمیایی، استفاده  های نیاز به ویژگی تر از ورق سیاه در زمان استفاده بیش   - کاربرد  •

 های اهمیت شکل ظاهر تر از ورق روغنی در زمانبیش

 

 

تا    1000متر، عرض  میلی   2تا    0.4ضخامت  تر،  تر و تلرانس کم دارای ابعاد دقیق   ورق روغنی   - ابعاد  •

و  1250،  1000های  متر، تولید در عرض میلی   80تا    2متر؛ ضخامت ورق سیاه مابین  میلی  1250

1500 

 

 ی بند   جمع 
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ورق سیاه سطحی کدر دارد    .ها پرداختیمهای میان آن ورق سیاه، ورق روغنی و تفاوت   یمطلب به بررس   نیا  در

تری دارا است. این دو ورق در کاربرد،  و در مقابل ورق روغنی به علت روغنکاری، نسبت به ورق سیاه سطح براق

های  ورق   کنندگانتوزیع فلز سپاهان از جمله    نیشاه  کارخانه  شکل ظاهر، قیمت، ابعاد و غیره تفاوت دارند.

  ی . براداردی عرضه مبه مشتریان عزیز    متیو ق  تی فی ک  نیرا با بهتر  محصولات  ن یباشد و ای م   سیاه و روغنی

ا  متی قلام  مشاوره و استع  افتیدر در   03145273010با شماره تماس  مجموعه    نی با کارشناسان فروش 

 ارتباط باشید.

 


